Jednoosy smykovy pristroj pro
testovani asfaltovych smesi
(UST)

Faze vyvoje technologie
Faze 3

Validace technologie a jeji
preneseni do realného
prostredi. Testovani technologie
mimo laboratof a jeji Uprava pro
externi podminky.

Status IP ochrany

Cesky patent ¢.306155,
EP3329245, dale chranéno v USA,
Kanadé Ciné&, JAR a Saudské Arabii

Strategie pro hledani
partnera

Licencovani, Spoluprace

Motivace

Pouzivané metody testovani kvality a vlastnosti asfaltovych smési jsou
velmi slozité a zdlouhavé. Vychazeji z metod starych desitky let
(napr.zkouska pojezdovym kolem a SST) a neodpovidaji dnesnim
pozadavklm na rychlost a jednoduchost pfi vystavbé a opravé
asfaltovych povrchl. Napr. vzorek pro SST zafizeni je vyroben
hutnénim v hutnici stolici a ndsledné vyfiznut z vyrobeného ingotu.
Podstavy tohoto vyrezu jsou v dalSim kroku ofiznuty zafizenim s
nazvem Double Blade Saw. Tento vzorek je pak v lepici sestavé
aplikaci epoxidového lepidla pod tlakem prilepen k ocelovym
podstavam. Takto pfipraveny vzorek prilepeny na ocelovych
podstavach je mozné zkouset. Navic dosavadni SST zafizeni zkousi
smykové vlastnosti ve sméru kolmém, coz neni vhodny typ pro
stanovovani vlastnosti v konstrukci vozovek.

Popis

Vyvinuté zkuSebni zafizeni (UST) je urCené k méreni smykovych
vlastnosti asfaltovych smési. Zkouska materialu s pouzitim UST
zalizeni spociva v aplikaci zatizeni na ocelovou vlozku, zatizeni
zplsobuje smykové napéti ve zkusebnim vzorku. BEhem zkousky je
mérena deformace (poklesnuti) ocelové vlozky. Z méreného
aplikovaného napéti a deformace jsou vypocitavany materidlové
charakteristiky jako smykovy modul tuhosti a nachylnost materialu k
tvorbé trvalych deformaci (m-value, elastické pretvoreni, akumulované
permanentni pretvoreni, atd.). Tyto charakteristiky maji pfimou
souvislost s Unosnosti vozovky pod zatizenim nakladni dopravou a s
odolnosti vozovky k tvorbé koleji. Vyhody UST zafizeni ve srovnani s
konkurenénimi zafizenimi jsou: ¢ Velmi nizkd pofizovaci cena. ¢
Jednoduchost pripravy vzorkd. Vzorek je vyroben v Gyratoru a vyfiznut
stfed vzorku. Po téchto dvou krocich je pfipraven ke zkouseni. ¢ Pro
vyrobu vzork{ se vyuZiva stavajici vybaveni laboratori. - Gyrator ¢
Smykové zatizeni je aplikovano ve sméru zatizeni shodném se
zatizenim ve vozovce. Tim jsou vhodnéji méreny konkrétni smykové
charakteristiky smési. ¢ Pro zkousSeni je vyuZzito standardni vybaveni
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CVuT

UCENIi TECHNICKE

Ceské vysoké uceni technické v

laboratofi - Universal Testing Machine (UTM) vzhledem k rozsifeni
téchto zafizeni je stejné zafizeni v nékterych zemich znamé pod
nazvem Notthingham Asphalt Tester (NAT). Vyuziti UTM pro vice
zkousek Setfi laboratofi jak naklady investicni, tak provozni.

Komercni vyuziti

Vyrobci/prodejci laboratorniho vybaveni pro silni¢ni laboratore - obor
materialy v silni¢nim stavitelstvi. Koncovi uzivatelé - vyrobci
asfaltovych smési, laboratore silni¢nich materialQ, spravci silni¢nich
siti, univerzitni pracovisteé.
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